
表3   XXXXXX瀝青拌合廠試驗室取樣紀錄表
表號


	取樣

編號
	取樣

日期
	試驗項目
	工程名稱
	試驗單位
	預定

完成日期
	備註

(試驗方法)

	
	
	
	
	自辦
	委外
	
	

	910222-1
	91.02.22
	熱斗料篩分析
	
	
	
	91.02.22
	

	910222-2
	91.02.22
	AC配合設計
	
	
	
	91.03.14
	AASHTO T245

	910222-3
	91.02.22
	再生AC配合設計
	
	
	
	91.03.14
	AI MS-2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  
-13-


